Уральское отделение Российской академии наук

Российский фонд фундаментальных исследований

Институт машиноведения   Уральского отделения Российской академии наук 

Институт механики сплошных сред  Уральского отделения Российской академии наук 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина
VII Российская научно-техническая конференция

МЕХАНИКА МИКРОНЕОДНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И РАЗРУШЕНИЕ

ПРОГРАММА

Екатеринбург,  2012 
РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

	23.04.2012,

понедельник
	09.00 – 20.00  Регистрация участников
ИМАШ УрО РАН (ул. Комсомольская, 34), 

фойе 4-го этажа

	24.04.2012,

вторник

	09.00 – 9.30  Регистрация участников  

ИММ УрО РАН, новый корпус (ул. С. Ковалевской, 16),
конференц-зал

	
	09.30 – 9.40 Открытие конференции
09.40 – 11.40 Пленарные доклады
ИММ УрО РАН, новый корпус,конференц-зал

	
	Перерыв 11.40 – 12.00

	
	12.00 – 14.00 Пленарные доклады
ИММ УрО РАН, новый корпус,конференц-зал

	
	Перерыв 14.00 – 15.00

	
	Секция 1

(ИММ УрО РАН, новый корпус, конференц-зал)

15.00-16.20

Секционные доклады
	Секция 2

(ИМАШ УрО РАН, 

 конференц-зал)
15.00-16.20

Секционные доклады

	
	Перерыв 16.20 – 16.35

	
	16.35 – 17.50
Секционные доклады

	16.35 – 18.00

Секционные доклады

	25.04.2012,

среда
	Секция 1

ИММ УрО РАН, новый корпус, конференц-зал

09.30-11.10

Секционные доклады
	Секция 2

ИМАШ УрО РАН, 

 конференц-зал
09.30-11.10

Секционные доклады

	
	Перерыв 11.10-11.30

	
	11.30-13.50
Секционные доклады
	11.30-13.50
Секционные доклады

	
	Перерыв 13.50 – 15.00

	
	15.00-17.00 Пленарные доклады 

(ИММ УрО РАН, новый корпус, конференц-зал)

	
	18.00 Товарищеский ужин

	26.04.2012,

четверг
	Секция 1

ИМАШ УрО РАН, 
конференц-зал

9.30-12.10
Секционные доклады
	Секция 2

ИМАШ УрО РАН, 

к. 547
9.30-12.10
Секционные доклады

	
	Перерыв 12.10 – 12.30

	
	12.30-14.00 Стендовые доклады
ИМАШ УрО РАН,

фойе 4-го, 5-го этажей

	
	Перерыв 14.00-15.00

	
	15.00-16.15
Секционные доклады
	15.00-16.00
Секционные доклады

	
	16.15 – 16.45 Закрытие конференции 
ИМАШ УрО РАН,  конференц-зал


ПРОГРАММА
	ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Сопредседатели: Горкунов Э.С., Соколкин Ю.В.


	Вторник, 24 апреля



	09.40-10.10
	Горячева И.Г. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗНАШИВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ПРИ КОНТАКТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ (Москва)

	10.10-10.40
	Матвеенко В.П., Клигман Е.П., Юрлов М.А., Юрлова Н.А. ОПТИМИЗАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК SMART-СТРУКТУР С ПЬЕЗОМАТЕРИАЛАМИ (Пермь)

	10.40-11.10
	Ломакин Е.В., Овчинников И.В. РОСТ ТРЕЩИН В ХРУПКИХ МАТЕРИАЛАХ В УСЛОВИЯХ ИЗГИБА (Москва)

	11.10-11.40
	Смирнов С.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕННОСТИ МЕТАЛЛОВ ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ (Екатеринбург)

	Перерыв 11.40-12.00


	12.00–12.30
	Григорьев С.Н., Дмитриев А.М., Коробова Н.В. МЕХАНИКА ФОРМОВАНИЯ ВЫСОКОПЛОТНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗАГОТОВОК ИЗ ПОРОШКОВЫХ СТАЛЕЙ C ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРАБОТАННОЙ СХЕМЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ (Москва)

	12.30-13.00
	Коновалов А.В. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СООТНОШЕНИЯ И РЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СПЛАВОВ ПРИ БОЛЬШИХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЯХ  (Екатеринбург)

	13.00–13.30
	Болеста А.В., Фомин В.М. МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В МЕХАНИКЕ МИКРОНЕОДНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (Новосибирск)

	13.30–14.00
	Стружанов В.В. ПРЕДЕЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И ПАРАМЕТРЫ РАВНОВЕСНЫХ СОСТОЯНИЙ ГРАДИЕНТНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ РАСТЯЖЕНИЯ С КРУЧЕНИЕМ ОБРАЗЦА ИЗ РАЗУПРОЧНЯЕМОГО МАТЕРИАЛА (Екатеринбург)


	Среда, 25 апреля



	15.00-15.30
	Соколкин Ю.В., Макарова Е.Ю. ЛОКАЛЬНО-ЭРГОДИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ КОМПОЗИТОВ (Пермь)

	15.30-16.00
	Буравова С.Н. ОТКОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ ДЕФОРМАЦИИ                (Черноголовка)

	16.00-16.30
	Роговой А.А., Путин Н.А., Столбова О.С. ПОСТРОЕНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ СЛОЖНЫХ СРЕД С КОНЕЧНЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ И СТРУКТУРНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В МАТЕРИАЛЕ (Пермь)

	16.30-17.00
	Трусов П.В., Швейкин А.И., Волегов П.С., Нечаева Е.С., Ашихмин В.Н.,               Кондратьев Н.С. МНОГОУРОВНЕВЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПЛАСТИЧНОСТИ: ТЕОРИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ЭВОЛЮЦИИ СТРУКТУРЫ (Пермь)


	Секция 1. МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ
Сопредседатели секции: Стружанов В.В., Коновалов А.В.
СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ

	Вторник, 24 апреля



	15.00-15.20
	Казаков А.Л., Лемперт А.А. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ  НЕЛИНЕЙНОЙ ДИФФУЗИИ (Иркутск)

	15.20-15.40
	Кургузов В.Д., Корнев В.М. ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММ КВАЗИХРУПКОГО И КВАЗИВЯЗКОГО РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НЕОБХОДИМЫХ И ДОСТАТОЧНЫХ КРИТЕРИЕВ (Новосибирск)

	15.40-16.00
	Спевак Л.Ф., Казаков А.Л. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИФФУЗИИ МЕТОДОМ ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И МЕТОДОМ СТЕПЕННЫХ РЯДОВ (Екатеринбург, Иркутск)

	16.00-16.20
	Вильде М.В. АСИМПТОТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ПОЛЯ ВОЛНЫ СТОУНЛИ В МНОГОСЛОЙНОЙ ПЛАСТИНЕ (Саратов)

	Перерыв 16.20-16.35


	16.35–16.50
	Надежкин М.В., Баранникова С.А., Зуев Л.Б. МЕДЛЕННЫЕ ВОЛНЫ ДЕФОРМАЦИИ В ОБРАЗЦАХ ГОРНЫХ ПОРОД (Томск)

	16.50-17.05
	Севодина Н.В., Федоров А.Ю. ВЛИЯНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГЕОМЕТРИИ КЛЕЕВЫХ КРОМОК (Пермь)

	17.05–17.20
	Горбунов С.В. РЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗРУШАЮЩЕЙСЯ ВЯЗКОУПРУГОЙ СРЕДЫ И ЕЁ ПРИЛОЖЕНИЯ К ИССЛЕДОВАНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ (Самара)

	17.20–17.35
	Поляков А.П. О ВЛИЯНИИ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА ПОРОШКОВ НА УПЛОТНЯЕМОСТЬ (Екатеринбург)

	17.35-17.50
	Зайцев А.В., Кислицын А.В., Кутергин А.В., Соколкин Ю.В., Фукалов А.А. МНОГОМАСШТАБНАЯ МОДЕЛЬ ПОЛИМЕРБЕТОНА И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАЧАМ УТОЧНЕННОГО ПРОЧНОСТНОГО АНАЛИЗА КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ВЫСОКОАГРЕССИВНЫХ И РЕАКЦИОННОСПОСОБНЫХ СРЕД (Пермь)


	Среда, 25 апреля



	09.30-09.50
	Волков С.С. УЧЕТ СВОЙСТВ МИКРОСТРУКТУРЫ МЕТАЛЛОВ В ЗАДАЧАХ МЕХАНИКИ ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА (Екатеринбург)

	09.50-10.10
	Митюшов Е.А., Берестова С.А., Одинцова Н.Ю., Ефремов Н.С., Хананов Ш.М. ИНВАРИАНТНОЕ ОПИСАНИЕ УПРУГИХ СВОЙСТВ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В МЕХАНИКЕ МИКРОНЕОДНОРОДНЫХ  МАТЕРИАЛОВ (Екатеринбург)

	10.10-10.30
	Волкова Т.А. РАСЧЕТ ДОЛГОВЕЧНОСТИ МЕТАЛЛОВ МЕТОДАМИ МЕХАНИКИ МИКРОНЕОДНОРОДНЫХ СРЕД (Екатеринбург)

	10.30-10.50
	Астафьев В.И., Яковлев А.С. ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАСТИН С НЕСКВОЗНЫМИ ТРЕЩИНАМИ ПРИ ПЛОСКОМ НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ (Самара)

	10.50-11.10
	Корнев B.М. ДИАГРАММЫ КВАЗИХРУПКОГО РАЗРУШЕНИЯ ПРИ УСТАЛОСТИ (ДВУХЧАСТОТНОЕ НАГРУЖЕНИЕ) (Новосибирск)

	Перерыв 11.10-11.30


	11.30-11.50
	Мержиевский Л.А., Воронин М.С., Корчагина А.Н. МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГОВЯЗКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИМЕРОВ (Новосибирск)

	11.50-12.10
	Плехов О.А., Федорова А.Ю., Терёхина А.И., Банников М.А. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНФРАКРАСНОЙ ТЕРМОГРАФИИ В ЗАДАЧАХ ЛИНЕЙНОЙ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ (Пермь)

	12.10-12.30
	Адамов А.А. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ФТОРОПЛАСТА, РАБОТАЮЩИХ ПРИ БОЛЬШИХ ДАВЛЕНИЯХ В ТОНКИХ СЛОЯХ (Пермь)

	12.30-12.50
	Радченко В.П., Саушкин М.Н., Куров А.Ю. ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИВАННОГО СОСТОЯНИЯ В КОНЦЕНТРАТОРАХ НАПРЯЖЕНИЙ ТИПА ПОЛУКРУГЛОГО НАДРЕЗА СПЛОШНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ОБРАЗЦА ПОСЛЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ПОВЕРХНОСТНОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ (Самара)

Саушкин М.Н., Куров А.Ю., Смыслов В.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИИ КОНЦЕНТРАТОРА НА ФОРМИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТНО УПРОЧНЁННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ (Самара)

	12.50-13.10
	Вичужанин Д.И., Макаров А.В., Малыгина И.Ю. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЗАКАЛЕННОЙ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ПРИ ФРИКЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ СФЕРИЧЕСКИМ ИНДЕНТОРОМ (Екатеринбург)

	13.10-13.30
	Кухтерин А.В., Траулько К.В., Табанюхова М.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРОЖДЕНИЯ ТРЕЩИН В ОКРЕСТНОСТИ КОНЦЕНТРАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЙ ПОЛЯРИЗАЦИОННО-ОПТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ (Новосибирск)

	13.30-13.50
	Бурмашева Н.В., Стружанов В.В. РАСЧЕТ МЕТОДОМ НЬЮТОНА-КАНТОРОВИЧА ПАРАМЕТРОВ НЕЕДИНСТВЕННЫХ РАВНОВЕСИЙ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ КУБА ИЗ РАЗУПРОЧНЯЮЩЕГОСЯ МАТЕРИАЛА ПРИ МЯГКОМ НАГРУЖЕНИИ (Екатеринбург)


	Четверг, 26 апреля



	09.30-09.50
	Зайцев А.В., Соколкин Ю.В., Фукалов А.А. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ТРАБЕКУЛЯРНОЙ ТКАНИ БОЛЬШОЙ БЕРЦОВОЙ КОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДУЛИ ОБЪЕМНОГО СЖАТИЯ (Пермь)

	09.50-10.10
	Трусов П.В., Кондратьев Н.С., Швейкин А.И., Мацюк К.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ СТРУКТУРЫ ОЦК - И ГПУ- ПОЛИКРИСТАЛЛОВ ПРИ НЕУПРУГОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ (Пермь)

	10.10-10.30
	Бахарева Е.А., Стружанов В.В. УСТОЙЧИВОСТЬ И РАСЧЕТ КРИТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ НЕЛИНЕЙНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ЧИСТОМ ИЗГИБЕ И РАСТЯЖЕНИИ (Екатеринбург)

	10.30-10.50
	Зубко И.Ю., Кочуров В.И., Симонов М.В., Трусов П.В. ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОВ С ГЦК-, ОЦК- И ГПУ-РЕШЕТКАМИ С ПОМОЩЬЮ ПОТЕНЦИАЛА МЕЖАТОМНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (Пермь)

	10.50-11.10
	Данильченко С.А., Наседкин А.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ НАНОИНДЕНТИРОВАНИЯ СТРУКТУРНО-НЕОДНОРОДНЫХ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С ДЕФЕКТАМИ В КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS (Ростов-на-Дону)

	11.10-11.30
	Трусов П.В., Волегов П.С., Янц А.Ю., Швейкин А.И. МОДЕЛИ УПРОЧНЕНИЯ В МНОГОУРОВНЕВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ТЕОРИЯХ ПЛАСТИЧНОСТИ (Пермь)

	11.30-11.50
	Трусов П.В., Швейкин А.И. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ СТРУКТУРЫ ГЦК–ПОЛИКРИСТАЛЛОВ ПРИ НЕУПРУГОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ (Пермь)

	11.50-12.10
	Зайцев А.В., Кислицын А.В., Кокшаров В.С., Соколкин Ю.В. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СЛУЧАЙНЫХ ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ В ПЕНАХ, ВЫСОКОПОРИСТЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГУБКАХ И БИОКОМОЗИТАХ (Пермь)

	Перерыв 12.10-12.30



	12.30-14.00
	                                 Стендовые доклады

	Перерыв 14.00-15.00


	15.00-15.15
	Шихов С.Е., Смирнов С.В., Чурбаев Р.В., Вичужанин Д.И. ДИАГРАММА ПЛАСТИЧНОСТИ МЕДИ ПРИ СЛОЖНОМ НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ (Екатеринбург)

	15.15-15.30
	Веретенникова И.А., Смирнов С.В., Вичужанин Д.И. Экспериментальное исследование поврежденности при пластической деформации на границе соединения двух разнородных материалов, полученных сваркой взрывом (Екатеринбург)

	15.30-15.45
	Дедков Д.В., Зайцев А.В., Ташкинов А.А. КОНЦЕНТРАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В СЛОЕ ТКАНОГО КОМПОЗИТА С ЛОКАЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ДЕФЕКТАМИ В ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕ (Пермь)

	15.45-16.00
	Крючков Д.И. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ БИМЕТАЛЛА (Екатеринбург)

	16.00-16.15
	Емельянов И.Г., Миронов В.И., Кузнецов А.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТАКТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ВАГОНА – ЦИСТЕРНЫ (Екатеринбург)


	Секция 2. СВОЙСТВА И ДИАГНОСТИКА МАТЕРИАЛОВ

Сопредседатели секции: Пугачева Н.Б., Гладковский С.В., Задворкин С.М.
СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ

	Вторник, 24 апреля



	15.00-15.20
	Дементьев В.Б., Шушков А.А., Ким С.Л. ОЦЕНКА МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТАЛЕЙ И ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЫ БИМЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ ИНДЕНТИРОВАНИЯ (Ижевск)

	15.20-15.40
	Дегтярь В.Г., Звонков А.А., Калашников С.Т., Горкунов Э.С., Смирнов С.В. ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ СРОКОВ СЛУЖБЫ ВЫСОКОНАДЁЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (Миасс, Екатеринбург)

	15.40-16.00
	Слепцов О.И., Сараев Ю.Н., Гладковский С.В., Голиков Н.И. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРОЧНОСТИ СВАРНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА (Якутск, Томск, Екатеринбург)

	16.00-16.20
	Сараев Ю.Н., Слепцов О.И., Безбородов В.П., Голиков Н.И., Смирнов С.В., Гладковский С.В. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ И СВОЙСТВАМИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КОНСТРУКЦИЙ ОТВЕТСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ МЕТОДАМИ АДАПТИВНОЙ ИМПУЛЬСНО-ДУГОВОЙ СВАРКИ И НАПЛАВКИ (Томск, Якутск, Екатеринбург)

	Перерыв 16.20-16.35



	16.35–16.55
	Семухин Б.С., Плосков Н.А., Данилов В.И. блочная структура деформированных материалов и особенности процесса локализации пластической деформации (Томск)

	16.55–17.15
	Пугачева Н.Б., Быкова Т.М., Замятин А.Н. ДИФФУЗИОННЫЕ БОРИДНЫЕ ПОКРЫТИЯ И ИХ СВОЙСТВА (Екатеринбург)

	17.15–17.35
	Демьянченко А.А., Сараев Ю.Н., Безбородов В.П. СТРУКТУРА, ПРОЧНОСТНЫЕ И КОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПОСЛЕ ИМПУЛЬСНО-ДУГОВОЙ СВАРКИ (Томск)

	17.35–18.00
	Дампилон Б.В., Дураков В.Г. ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ НАПЛАВКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ХРОМОВАНАДИЕВОГО ЧУГУНА: СТРУКТУРА И СВОЙСТВА (Томск)

Дампилон Б.В., Дураков В.Г. ИМПУЛЬСНАЯ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ОБРАБОТКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ХРОМОВАНАДИЕВОГО ЧУГУНА: СТРУКТУРА И СВОЙСТВА (Томск)


	Среда, 25 апреля



	09.30-09.50
	Дерягин А.И., Завалишин В.А., Сагарадзе В.В. РОЛЬ ДИФФУЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБРАЗОВАНИИ НАНОРАЗМЕРНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ В СПЛАВАХ ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ (Екатеринбург)

	09.50-10.10
	Панин С.В., Бурков М.В., Бяков А.В., Любутин П.С., Титков В.В., Алтухов Ю.А., Хижняк С.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДЕФОРМАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ВОЛОКНИСТЫХ УГЛЕКОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (Томск)

	10.10-10.30
	Гладковский С.В., Бородин Е.М., Каманцев И.С., Коковихин Е.А., Смирнова С.В., Трунина Т.А. ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ СЛОИСТЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ (Екатеринбург)

	10.30-10.50
	Зариковская Н.В., Зуев Л.Б. ВЗАИМОСВЯЗЬ АВТОВОЛНОВЫХ КАРТИН ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЛАСТИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ С МЕХАНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО АЛЮМИНИЯ (Томск)

	10.50-11.10
	Усеинов А.С., Гоголинский К.В., Кравчук К.С. КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ И ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СВЕРХТОНКИХ ПОКРЫТИЙ (Троицк)



	Перерыв 11.10-11.30


	11.30-11.50
	Морозов И.А., Солодько В.Н. СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛАСТОМЕРНЫХ ТЯЖЕЙ В ВЕРШИНАХ РАЗРЫВОВ НАПОЛНЕННЫХ РЕЗИН (Пермь)

	11.50-12.10
	Панин С.В. , Власов И.В. , Сергеев В.П. , Сунгатулин А.Р., Калашников М.П., Овечкин Б.Б., Панин В.Е. Исследование локализованной пластической деформации при усталостном разрушении стали 12Х1МФ с Наноструктурированным пучком ионов Zr+ поверхностным слоем (Томск)

	12.10-12.30
	Королева Л.Ф., Коковихин Е.А., Смирнова С.В. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ ПРИ ФИНИШНОМ ПОЛИРОВАНИИ (Екатеринбург)

	12.30-12.50
	Мубассарова В.А., Закупин А.С., Боровский Б.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ ГЕОМАТЕРИАЛОВ В ПРИСУТСТВИИ ЭМ ПОЛЕЙ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИМ И АКУСТОЭМИССИОННЫМ МЕТОДАМИ (Бишкек, Кыргызстан)

	12.50-13.10
	Владимиров А.П. ДИНАМИЧЕСКАЯ СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (Екатеринбург)

	13.10-13.30
	Осипов К.Ю., Данн Д.Д. РАЗРАБОТКА СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕЩИНОВАТОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЯВЛЕНИЯ МЕХАНОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (Томск)

	13.30-13.50
	Ефимик В.А.,  Чекалкин А.А. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШУМОПОГЛОЩЕНИЯ (Пермь)


	Четверг, 26 апреля



	09.30-09.50
	Базылев П.В., Кондратьев А.И., Луговой В.А., Романко А.А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ ВОЛН ИММЕРСИОННЫМ МЕТОДОМ (Хабаровск)

	09.50-10.10
	Пугачева Н.Б., Оришич А.М., Черепанов А.Н. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СВАРНЫХ ШВОВ ПРИ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКЕ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ (Екатеринбург, Новосибирск)

	10.10-10.30
	Соболев А.С. ПРИМЕНЕНИЕ ОБОБЩЕННОЙ ТЕОРИИ РАЗМЕРНОСТЕЙ В НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ (Екатеринбург)

	10.30-10.50
	Митропольская С.Ю. АТТЕСТАЦИЯ УПРОЧНЕННЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ МАГНИТНЫМИ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ МЕТОДАМИ (Екатеринбург)

	10.50-11.10
	Коновалов Д.А., Смирнов С.В. МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРИВОЙ ДЕФОРМАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ МЕТАЛЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА КИНЕТИЧЕСКОГО ИНДЕНТИРОВАНИЯ (Екатеринбург)

	11.10-11.30
	Пугачева Н.Б., Лебедь А.В., Овчинников А.С., Копыл М.Д. СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ КОЛЕЦ СИНХРОНИЗАТОРА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (Екатеринбург)

	11.30-11.50
	Гроховский В.И., Гладковский С.В., Прокопович К.А., Бородин Е.М.,           Каманцев И.С., Смирнова С.В. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ И МЕХАНИЗМЫ РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛА МЕТЕОРИТА  ЧИНГЕ (FE-17%NI) (Екатеринбург)

	11.50-12.10
	Малюк В.П., Маслова Т.И. ЭТАЛОН МОЩНОСТИ МАГНИТНЫХ ПОТЕРЬ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МАГНИТОМЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ (Екатеринбург)

	Перерыв 12.10-12.30



	12.30-14.00
	                                 Стендовые доклады


	Перерыв 14.00-15.00


	15.00-15.15
	Суходоева Н.В., Попов А.С., Федорова Е.Н. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ РАЗРУШЕНИЯ ОКСИДНОГО СЛОЯ НА ПОВЕРХНОСТИ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ (Красноярск)


	15.15-15.30
	Баранова И.А., Ульянов А.И., Чулкина А.А., Загайнов А.В. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ НС(ТОТП) СТАЛЕЙ, ЛЕГИРОВАННЫХ МАРГАНЦЕМ И ХРОМОМ (Ижевск)

	15.30-15.45
	Траулько К.В., Кухтерин А.В., Табанюхова М.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТСЛОЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК ПРИ СЖАТИИ МЕТОДОМ ФОТОУПРУГОСТИ (Новосибирск)

	15.45-16.00
	Грибанов Я.И., Калугин А.В., Быков А.А. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТАЛЬНЫХ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЯ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА (Пермь)


СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
Четверг, 26 апреля

12.30-14.00 – Экспозиция

	1.
	Бердников К. В., Стружанов В. В. ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ, СВЯЗАННЫЕ С РАСШИРЕНИЕМ СФЕРИЧЕСКОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ЗАДАНИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ТОЧЕК ЕЕ ГРАНИЦЫ (Екатеринбург)

	2.
	Бердников К.В., Стружанов В.В. О СРЕДЕ ГЕНКИ С РАЗУПРОЧНЕНИЕМ ПРИ ПОЛЯРНО СИММЕТРИЧНОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ (Екатеринбург)

	3.
	Соловей В.Д. ТЕОРЕМА ПРИГОЖИНА ДЛЯ ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОГО ТЕЛА (Екатеринбург)

	4.
	Соловей В.Д. ПЛАСТИЧЕСКИЕ И ВЯЗКИЕ СВОЙСТВА ЖЕЛЕЗОКРЕМНИСТОГО СПЛАВА (Екатеринбург)

	5.
	Бобров П., Монтальво-Уркизо Дж. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ УПРУГИХ МОДУЛЕЙ ТЕКСТУРИРОВАННОЙ СТАЛИ МЕТОДОМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА (Бремен, Германия)

	6.
	Толмачев А.В., Коновалов А.В., Партин А.С. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ ХРАНЕНИЯ МАТРИЦЫ ПРИ РЕШЕНИИ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ ИТЕРАЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ (Екатеринбург)

	7.
	Толмачев А.В., Коновалов А.В., Партин А.С. ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА BICGSTAB ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДВУХМЕРНОЙ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ (Екатеринбург)

	8.
	Толмачев А.В., Коновалов А.В., Партин А.С. ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА BICGSTAB ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТРЁХМЕРНОЙ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ (Екатеринбург)

	9.
	Замараев Л.М, Смирнов С.В., Матафонов П.П. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ НА СКОРОСТЬ ПОЛЗУЧЕСТИ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ 1-0 (Екатеринбург)

	10.
	Владимиров А.П., Горкунов Э.С., Задворкин С.М. ПРИМЕНЕНИЕ  МЕТОДОВ СПЕКЛ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ УСТАЛОСТИ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ (Екатеринбург)

	11.
	Пугачева Н.Б., Смирнов С.В., Вичужанин Д.И., Афонин Ю.В., Оришич А.М., Черепанов А.Н. Влияние нанопорошков на структуру и механические  свойства СВАРНЫХ ШВОВ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 12Х18Н10Т, ВЫПОЛНЕННЫХ СО2-лазером (Екатеринбург, Новосибирск)

	12.
	Перунов Е.Н., Выскребенцев С.В. РАЗРАБОТКА ДВУХКООРДИНАТНОЙ ПЛАТФОРМЫ В СОСТАВЕ МОБИЛЬНОГО  ИВК  ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ОБЪЕКТОВ МЕТОДОМ КИНЕТИЧЕСКОГО ИНДЕНТИРОВАНИЯ (Екатеринбург)

	13.
	Шакиртов М.М., Корнев В.М., Шабанов А.П. ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММ РАЗРУШЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИН С ТРЕЩИНОПОДОБНЫМ ДЕФЕКТОМ НА ОСНОВЕ НЕОБХОДИМЫХ И ДОСТАТОЧНЫХ КРИТЕРИЕВ (Новосибирск)

	14.
	Лаптев М.Ю., Адамов А.А. СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРУГИХ И ПРОЧНОСТНЫХ ХАРКТЕРИСТИК ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РАЗНЫХ ВИДАХ НАГРУЖЕНИЯ (Пермь)

	15.
	Коновалов А.В., Смирнов А.С., Мазунин В.П., Муйземнек О.Ю. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ НА РАСТЯЖЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ПРИ ОКОЛОСОЛИДУСНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ В РАЗЛИЧНЫХ ГАЗОВЫХ СРЕДАХ (Екатеринбург)

	16.
	Смирнов А.С., Коновалов А.В., Мазунин В.П. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О РЕОЛОГИИ И МИКРОСТРУКТУРЕ СПЛАВА АМГ6 ПРИ ГОРЯЧЕЙ ДЕФОРМАЦИИ В ДИАПАЗОНЕ СКОРОСТЕЙ ДЕФОРМАЦИЙ 0,1 – 50 1/С (Екатеринбург)
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