ПРОГРАММА
	Понедельник, 24 мая

	9.00 - 20.00
	Регистрация участников


	ИМАШ УрО РАН Фойе 4-го этажа

	Вторник, 25 мая


	9.00
	Регистрация участников
	«Звездный», административный корпус

	10.00
	Открытие конференции 


	«Звездный», административный корпус 


	ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
Сопредседатели: Горкунов  Э.С., Соколкин Ю.В.


	Вторник, 25 мая

	
	10.20-10.50
	Матвеенко В.П., Клигман Е.П., Юрлова Н.А., Юрлов М.А. ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ SMART-КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПЬЕЗОМАТЕРИАЛОВ (Пермь)

	
	10.50-11.20
	Соколкин Ю.В., Макарова Е.Ю. К ТЕНЗОРНОЙ ТЕОРИИ ПРОЧНОСТИ КОМПОЗИТОВ (Пермь)

	
	11.20-11.40  Перерыв



	
	11.40-12.10
	Немировский Ю.В. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ ЗАМКНУТЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И СФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ (Новосибирск)

	
	12.10-12.40
	Москвичев В.В. Прикладные задачи ресурса и безопасности технических систем (Красноярск)

	
	Среда, 26 мая


	
	10.00-10.30
	Зуев Л.Б., Данилов В.И. АВТОВОЛНОВАЯ МОДЕЛЬ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ (Томск)

	
	10.30-11.00
	Жигалкин В.М., Усольцева О.М., Семенов В.Н., Цой П.А. ЗАКОНОМЕРНОСТИ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ КВАЗИПЛАСТИЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД, МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ В ДОПРЕДЕЛЬНОЙ И ЗАПРЕДЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ НАГРУЖЕНИЯ ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ И ТЕМПЕРАТУРАХ (Новосибирск)

	
	11.00-11.30
	Мержиевский Л.А. РЕАЛИЗАЦИЯ МАКСВЕЛЛОВСКОГО ПОДХОДА ПРИ ОПИСАНИИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ МИКРОНЕОДНОРОДНЫХ СРЕД (Новосибирск)


	Секция 1. МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ

Председатель секции Стружанов В.В.

СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ

	Вторник, 25 мая

	
	15.00-15.20
	Ашихмин В.Н., Трусов П.В., Волегов П.С., Швейкин А.И. ДВУХУРОВНЕВЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ЭВОЛЮЦИИ МИКРОСТРУКТУРЫ В ПРОЦЕССАХ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ (Пермь)

	
	15.20-15.40
	Коврижных А.М. РАЗРУШЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ НЕУСТАНОВИВШЕЙСЯ И УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПОЛЗУЧЕСТИ (Новосибирск)

	
	15.40-16.00
	Плехов О.А. ИНФРАКРАСНАЯ ТЕРМОГРАФИЯ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ДИССИПАЦИИ ЭНЕРГИИ В МЕТАЛЛАХ С РАЗЛИЧНЫМ РАЗМЕРОМ ЗЕРНА ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ СЖАТИИ (Пермь)

	
	16.00-16.20
	Хачай О.А., Хачай  О.Ю., Климко В.К., Шипеев О.В. ОТРАЖЕНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ В ОТКЛИКЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА ВНЕШНИЕ СИЛОВЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ (Екатеринбург)

	
	16.20-16.40
	Роговой А.А., Столбова О.С. ПРОЦЕДУРА ВОСПОЛНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РЕШЕНИИ НЕЛИНЕЙНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЁРДОГО ТЕЛА МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (Пермь)

	
	16.40-17.00
	Астапов Н.С., Корнев В.М. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАССЛОЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАННОЙ СРЕДЫ ВДОЛЬ ЛИНИИ РАЗДЕЛА ДВУХ МАТЕРИАЛОВ (Новосибирск)

	
	Перерыв 17.00 – 17.20


	
	17.20-17.40
	Казаков А.Л. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ (ДИФФУЗИИ) (Иркутск)

	
	17.40-18.00
	Волков С.С. РАСЧЕТ МНОГОТОЧЕЧНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ КОМПОЗИТА (Екатеринбург)

	
	18.00-18.20
	Коновалов А.В.,  Толмачев А.В.,  Партин А.С.,  Куреннов Д.В. РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ ВЫЧИСЛЕНИЙ ПРИ РЕШЕНИИ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ (Екатеринбург)

	
	18.20-18.40
	Ильиных А.В., Вильдеман В.Э. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССОВ НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ЭФФЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА ЗЕРНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ (Пермь)

	
	18.40-19.00
	Стружанов В.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЦЕССА РАСТЯЖЕНИЯ НАНОЦЕПОЧЕК  (Екатеринбург)


	Среда, 26 мая

	
	11.50-12.10
	Роговой А.А. КОНЕЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ В МАТЕРИАЛАХ С ИЗМЕНЯЕМОЙ СТРУКТУРОЙ (Пермь)

	
	12.10-12.30
	Адамов А.А. О ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТАХ ПРИ РЕШЕНИИ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ИЗОТРОПНОГО ОДНОРОДНОГО КОНТИНУУМА КОССЕРА (Пермь)

	
	12.30-12.50
	Кургузов В.Д.,  Корнев В.М  ДОСТАТОЧНЫЙ КРИТЕРИЙ РАЗРУШЕНИЯ ПРИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОМ НАГРУЖЕНИИ И НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ МАТЕРИАЛА В ЗОНЕ ПРЕДРАЗРУШЕНИЯ (Новосибирск)

	Перерыв 13.00 – 15.00


	
	15.00-15.20
	Кыласова Т.А., Келлер И.Э. ПОИСК РЕШЕНИЙ ЗАДАЧИ КРУЧЕНИЯ СПЛОШНОГО ЦИЛИНДРА, ОПИСЫВАЮЩИХ СПИРАЛЬНУЮ ЛОКАЛИЗАЦИЮ ДЕФОРМАЦИИ (Пермь)

	
	15.20-15.40
	Немировский Ю.В., Янковский А.П. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗГИБАЕМЫХ АРМИРОВАННЫХ ПЛАСТИН (Новосибирск)

	
	15.40-16.00
	Севодина Н. В., Федоров А. Ю., Фонарев А. В.  ПОИСК КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ В УПРУГИХ ТЕЛАХ (Пермь)

	
	16.00-16.20
	Коноваленко Иг.С., Роман Н.В., Смолин А.Ю., Канаки А.В, Буякова С.П., Псахье С.Г. ПЕРКОЛЯЦИОННЫЙ ПЕРЕХОД В ПОРИСТЫХ КЕРАМИКАХ НА ОСНОВЕ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ОКСИДОВ, ИХ ПРОЧНОСТНЫЕ И УПРУГИЕ СВОЙСТВА: КОМПЬЮТЕРНОЕ ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПОДВИЖНЫХ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ (Томск)

	
	16.20-16.40
	Смирнов С.В., Вичужанин Д.И., Маркина А.Н. РАСЧЕТ ПОВРЕЖДЕННОСТИ МЕТАЛЛА В ПОЛОСАХ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ПЛОСКИХ ОБРАЗЦОВ (Екатеринбург)

	
	16.40-17.00
	Зайцев А.В., Кокшаров В.С., Соколкин Ю.В. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ, СЛУЧАЙНЫХ ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ В ДВУХФАЗНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ И ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННЫХ КОМПОЗИТАХ (Пермь)

	
	Перерыв 17.00 -17.20



	
	17.20-17.40
	Одинцова Н.Ю., Митюшов Е.А. О СОБСТВЕННЫХ УПРУГИХ СОСТОЯНИЯХ ТВЕРДОГО ТЕЛА  (Екатеринбург)

	
	17.40-18.00
	Волкова Т.А. СУММИРОВАНИЕ УСТАЛОСТНОЙ ПОВРЕЖДЕННОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ МЕТАЛЛОВ (Екатеринбург)

	
	18.00-18.20
	Горынин Г.Л., Немировский Ю.В. МЕТОД РАСЧЕТА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СЛОИСТЫХ КРИВОЛИНЕЙНЫХ СТЕРЖНЕЙ (Сургут, Новосибирск)

	
	18.20-18.40
	Астафьев В.И., Осипов М.Н., Шерстобитов Е.Н. ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ ПОКОВОК КОРПУСА НАРУЖНОГО ШАРНИРА ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ УДАРНЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ (Самара)

	
	18.40-19.00
	Шавшуков В.Е.,  Лямин Ю.Б., Чунаев В.Ю. КОНСТРУКЦИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (Пермь)

	Четверг, 27 мая

	
	10.00-10.15
	Москвичев Е.В. ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ (Красноярск)

	
	10.15-10.30
	Ларичкин А. Ю., Карпов Е. В. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИУРЕТАНОВОГО МАТЕРИАЛА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТЕРМО-СИЛОВОГО НАГРУЖЕНИЯ (Новосибирск)

	
	10.30-10.45
	Коновалов Д.А.,  Коновалов А.В. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРИВОЙ УПРОЧНЕНИЯ МЕТАЛЛА ПРИ ХОЛОДНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ  НА СЖАТИЕ ОБРАЗЦОВ (Екатеринбург)

	
	10.45-11.00
	Пелевин А.Г., Свистков А.Л., Адамов А.А. СТРУКТУРНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ЭЛАСТОМЕРНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ БУТАДИЕН СТИРОЛЬНОГО ПОЛИМЕРА (Пермь)

	
	11.00-11.15
	Копытов Н.П., Митюшов Е.А. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УКЛАДКИ АРМИРУЮЩИХ ВОЛОКОН В СФЕРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ (Екатеринбург)

	
	11.15-11.30
	Бурмашева Н.В., Стружанов В.В. ИТЕРАЦИОННАЯ СХЕМА ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА УСТОЙЧИВОСТИ ТРЁХОСНОГО РАСТЯЖЕНИЯ КУБИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА В СПЕЦИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ПРИ ЖЁСТКОМ НАГРУЖЕНИИ (Екатеринбург)

	
	Перерыв 11.30-11.45



	
	11.45-12.00
	Бахарева Е. А., Стружанов В. В. ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ РАВНОВЕСИЯ ПРОЦЕССА ЧИСТОГО ИЗГИБА БАЛКИ ИЗ ПЛАСТИЧНЫХ И ХРУПКИХ РАЗУПРОЧНЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ (Екатеринбург)

	
	12.00-12.15
	Зайцев А.В., Злобин Н.Г., Исаев О.Ю., Смирнов Д.В., Ханов А.М. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПАКЕТОВ КОЛЕЦ ИЗ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ТЕР-МОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА ПРИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ В КРАНАХ С УПЛОТНЕНИЕМ ПО ШТОКУ (Пермь)

	
	12.15-12.30
	Зайцев А.В., Кокшаров В.С., Соколкин Ю.В. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ, СЛУЧАЙНЫХ ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ В ДВУХФАЗНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ И ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННЫХ КОМПОЗИТАХ (Пермь)

	
	12.30-12.45
	Соколкин Ю.В., Шобей М.М. К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ И ФИЗИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОРОШКОВЫХ СТРУКТУРНО-НЕОДНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЗОК (Пермь)

	
	12.45-13.00
	Сатаев В.Р., Поляков А.А. Гончаров К.А. НДС В СПРЕЙЕРНОЙ СИСТЕМЕ ОТ СИЛОВОГО И ТЕМПЕРАТУРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (Екатеринбург)

	
	Перерыв  13.00 – 15.00



	
	15.00-15.15
	Смирнов С.В., Голубкова И.А. Моделирование напряженно-деформированного состояния и поврежденности металла при холодной листовой прокатке (Екатеринбург)

	
	15.15-15.30
	Федотов В.П., Нефедова О.А. ВЛИЯНИЕ ДИФФУЗИИ НА ПРОЧНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ С ДЕФЕКТАМИ (Екатеринбург)

	
	15.30-15.45
	Коновалов А.В., Смирнов А.С., Муйземнек О.Ю. МОДЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ СПЛАВОВ, УЧИТЫВАЮЩАЯ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЮ И ДИНАМИЧЕСКОЕ ДЕФОРМАЦИОННОЕ СТАРЕНИЕ (Екатеринбург)

	
	15.45-16.00
	Санникова Т.В., Вильдеман В.Э. ЭВОЛЮЦИЯ НЕОДНОРОДНЫХ ПОЛЕЙ ДЕФОРМАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО И ЗАКРИТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ (Пермь)

	
	16.15-16.30
	Третьяков М.П., Вильдеман В.Э. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА СТАДИИ ЗАКРИТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КВАЗИСТАТИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИБРАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (Пермь)

	
	16.30-16.45
	Ипатова А.В., Вильдеман В.Э. ПОЛЯ СТРУКТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ В ОДНОНАПРАВЛЕННО-АРМИРОВАННЫХ ВОЛОКНИСТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ (Пермь)

	
	Перерыв 16.45-17.00



	
	17.00-17.15
	Лобанов Д.С.  Бабушкин А.В. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ВЫСОКОНАПОЛНЕННОГО ОДНОНАПРАВЛЕННОГО СТЕКЛОПЛАСТИКА ПРИ ИСПЫТАНИИ НА РАСТЯЖЕНИЕ ВДОЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ АРМИРОВАНИЯ  (Пермь)

	
	17.15-17.30
	Ашихмин В.Н., Бастраков Г.А., Волегов П.С., Трусов П.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРОЧНЕНИЯ МОНОКРИСТАЛЛА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ДИСЛОКАЦИОННОЙ ДИНАМИКИ (Пермь)

	
	17.30-17.45
	Колмогоров Г.Л., Мирзаянова А.Р., Снигирева М.В. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ НАНОКОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (Пермь)

	
	17.45-18.00
	Толмачев А.В., Коновалов А.В. УСКОРЕНИЕ РЕШЕНИЯ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОМПИЛЯТОРОВ 

ДЛЯ ЯЗЫКА С++  (Екатеринбург)

	
	18.00-18.15
	Емельянов И. Г., Миронов В.И., Кузнецов А.В. ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ОЦЕНКЕ РЕСУРСА ОБОЛОЧЕЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (Екатеринбург)

	
	18.15-18.30
	Бывальцев С.В., Залазинский А.Г. ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОГО ВЫДАВЛИВАНИЯ (Екатеринбург)


	Секция 2. СВОЙСТВА И ДИАГНОСТИКА МАТЕРИАЛОВ
Председатель секции Смирнов С.В.
СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ

	Вторник, 25 мая

	
	15.00-15.20
	Носкова Н.И. МЕХАНИЗМЫ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ  С НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРОЙ (Екатеринбург). 

	
	15.00-15.40
	Носкова Н.И.,   Чурбаев Р.В., Коршунов Л.Г., Филиппов Ю.И.

 ОСНОВЫ НАНОТЕХНОЛОГИИ И СОЗДАНИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫХ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЙ (Екатеринбург)

	
	15.40-16.00
	Смирнов С.В., Экземплярова Е.О., Мясникова М.В.  МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДЛЯ ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  (Екатеринбург)

	
	16.00-16.20
	Cмолин А.Ю., Шилько Е.В., Сергеев В.В., Дмитриев А.И., Добрынин С.А., Псахье С.Г. ТРИБОСПЕКТРОСКОПИЯ - ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ПОКРЫТИЙ. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (Томск)

	
	16.20-16.40
	Воронин С.В., Юшин В.Д., Бунова Г.З. АДЕКВАТНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОДНООСНОГО РАСТЯЖЕНИЯ СПЛАВА АД1 С УЧЕТОМ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛА (Самара)

	
	16.40-17.00
	Усеинов С.С., Усеинов А.С., Сошников А.И., Гоголинский К.В. НОВЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ СКЛЕРОМЕТРИИ (ЦАРАПАНИЯ) НА МИКРО И НАНОМАСШТАБЕ (Троицк)

	Перерыв 17.00 – 17.20


	
	17.20-17.40
	Бондарь М.П., Карпов Е.В. Панин С.В. Степанова И.В. МЕЗОКОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ CU-TIB2: МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (Новосибирск)

	
	17.40-18.00
	Сарычев В.Д., Ващук Е.С., Будовских Е.А., Громов В.Е. ОБРАЗОВАНИЕ И СВОЙСТВА НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СЛОЕВ МЕТАЛЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПЛАЗМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЗРЫВА ПРОВОДНИКОВ (Новосибирск)

	
	18.00-18.20
	Пугачева Н.Б., Трушина Е.Б., Павлышко С.В. ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ СОПРЯЖЕНИЙ (Екатеринбург)

	
	18.20-18.40
	Макаров А.В., Поздеева Н.А., Малыгина И.Ю., Лыжин В.В. ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НАГРЕВЕ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ ЗАКАЛЕННОЙ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ (Екатеринбург)

	
	18.40-19.00
	Королева Л.Ф., Коковихин Е.А., Смирнова С.В. МЕХАНОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФИНИШНОГО ПОЛИРОВАНИЯ ТВЕРДЫМИ РАСТВОРАМИ ОКСИДОВ (Екатеринбург)

	
	Среда, 26 мая 

	
	11.50-12.10
	Макаров А.В. ОСОБЕННОСТИ РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ТРЕНИИ СКОЛЬЖЕНИЯ В ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ И БЕЗОКИСЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДАХ (Екатеринбург)

	
	12.10-12.30
	Гладковский С.В., Коковихин Е.А., Бородин Е.М., Вичужанин Д.И., Смирнова С.В., Трунина Т.А. ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СЛОИСТЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ ПОСЛЕ СВАРКИ ВЗРЫВОМ И ПАКЕТНОЙ ПРОКАТКИ (Екатеринбург)

	
	12.30-12.50
	Петржик М.И. АТТЕСТАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ И ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ (Москва)

	Перерыв 13.00 – 14.00


	
	15.00-15.20
	Огородникова О.М. ОКОЛОСОЛИДУСНОЕ РАЗРУШЕНИЕ СТАЛЕЙ  (Екатеринбург)

	
	15.20-15.40
	Муравьев В.В., Коробейникова О.В., Стрижак В.А., Пряхин А.В., Волкова Л.В., Балобанов Е.Н. РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ОБОДЬЯХ ЦЕЛЬНОКАТАНЫХ КОЛЕС ВАГОНОВ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТО-АКУСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (Ижевск)

	
	15.40-16.00
	Коннов Вл. Вл., Пронин Н. С., Коннов А. В., Борисов О.И. ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО- ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДОВ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ (Москва)

	
	16.00-16.20
	Ильясов Р.С., Бабкин С.Э. ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОЙ ДЕФОРМАЦИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ УПРУГИХ И МАГНИТОУПРУГИХ СВОЙСТВ (Ижевск)

	
	16.20-16.40
	Лукашова М.В. ВОЗМОЖНОСТИ СКАНИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ ДЛЯ ПОИСКА И АНАЛИЗА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ (Санкт-Петербург)

	
	16.40-17.00
	Федотов В.П., Митропольская С.Ю. ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ДИАГРАММОЙ НАПРЯЖЕНИЙ И МАГНИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ (Екатеринбург) 

	
	Перерыв 17.00-17.20



	
	17.20-17.40
	Кузнецов В.П. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ДИНАМИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ НАНОВЫГЛАЖИВАНИЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ (Курган)

	
	17.40-18.00
	Захаров В.А., Ульянов А.И. СПОСОБ АСИММЕТРИЧНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ (Ижевск)

	
	18.00-18.20
	Зариковская Н.В., Миргородский С.К., Федосова М.А. СВЯЗЬ КАРТИН ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЛАСТИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ С СООТНОШЕНИЕМ ХОЛЛА-ПЕТЧА (Томск)

	
	18.20-18.40
	Кибиткин В.В., Плешанов В.С., Напрюшкин А.А., Солодушкин А.И. ДЕФОРМАЦИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ (Томск)

	
	18.40-19.00
	Дмитриев А.И., Никонов А.Ю., Псахье С.Г. АТОМИСТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЗЕРНОГРАНИЧНОГО ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ГРАНИЦЫ Σ=5 (210)[001] В УСЛОВИЯХ СДВИГОВОГО НАГРУЖЕНИЯ. (Томск)

	Четверг, 27 мая

	
	10.00-10.15
	Коновалов Д.А., Смирнов С.В., Перунов Е.Н. Применение метода кинетического индентирования для определения механических свойств элементов металлоконструкций (Екатеринбург)

	
	10.15-10.30
	Орлова Д.В., Данилов В.И. О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МЕСТА И ВРЕМЕНИ ВЯЗКОГО РАЗРЫВА (Томск)

	
	10.30-10.45
	Муравьев Т.В. ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В ПРЕССОВЫХ И СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ (Томск)

	
	10.45-11.00
	Бородин Е.М., Двойников Д.А., Коковихин Е.А., Мазунин В.П., Потапов А.И. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТОМЕТРИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕФОРМИРУЕМОСТИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ (Екатеринбург)

	
	11.15-11.30
	Туева Е.А., Митропольская С.Ю.,  Шершнева Л.С. МАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ ВЫСОКОПРОЧНЫХ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ (Екатеринбург)

	
	Перерыв 11.30-11.45



	
	11.45-12.00
	Пугачева Н.Б., Трушина Е.Б., Замятин А.Н., Гурченко Т.М. ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ДИФФУЗИОННОГО БОРИДНОГО ПОКРЫТИЯ НА МАЛОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ (Екатеринбург)

	
	12.00-12.15
	Пугачева Н.Б., Гурченко Т.М., Замятин А.Н., Трушина Е.Б. ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ДИФФУЗИОННЫХ БОРИДНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ИХ СТРУКТУРУ, ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И ХАРАКТЕР РАЗРУШЕНИЯ ПРИ ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИИ ПОД НАГРУЗКОЙ (Екатеринбург)

	
	12.15-12.30
	Корх Ю.В., Ринкевич А.Б., Перов Д.В. ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ МИКРОСКОПИИ (Екатеринбург)

	
	12.30-12.45
	Экземплярова Е.О., Смирнов С.В.  ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРИВОЙ УПРОЧНЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНДЕНТИРОВАНИЯ И СКЛЕРОМЕТРИИ  (Екатеринбург)

	
	12.45-13.00
	Смирнова С.В., Гладковский С.В., Богданова Т.П,  Жирнов М.А. ВОЗМОЖНОСТИ  РАЗНОМАСШТАБНЫХ МЕТОДОВ ФРАКТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛОВ, СПЛАВОВ И КОМПОЗИТОВ НА ИХ ОСНОВЕ (Екатеринбург)

	
	Перерыв 13.00 – 14.15



	
	15.00-15.15
	Горкунов Э.С., Субачев Ю.В., Задворкин С.М., Ульянов А.И., Бухвалов А.Б., Шершнева Л.С. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОРОШКОВОЙ СТАЛИ 50Н2М ПО МАГНИТНЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ (Екатеринбург)

	
	15.15-15.30
	Горкунов Э.С., Задворкин С.М., Субачев Ю.В., Анциферов В.Н. ВЛИЯНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НА ГИСТЕРЕЗИСНЫЕ СВОЙСТВА ПОРОШКОВОГО ЖЕЛЕЗА ПРИ ОДНООСНОМ РАСТЯЖЕНИИ (Екатеринбург)

	
	15.30-15.45
	Горкунов Э.С., Задворкин С.М, Мушников А.Н., Якушенко Е.И. ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ НА МАГНИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ 15ХН4Д (Екатеринбург)

	
	15.45-16.00
	Макаров А.В., Соболева Н.Н., Малыгина И.Ю., Саврай Р.А., Осинцева А.Л. ФОРМИРОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТРУКТУРЫ ХРОМОНИКЕЛЕВОГО ЛАЗЕРНОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКЕ (Екатеринбург)

	
	16.00-16.15
	Колобылин Ю.М., Макаров А.В., Горкунов Э.С., Коган Л.Х., Счастливцев В.М., Табатчикова Т.И., Егорова Л.Ю., Осинцева А.Л. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ И ТВЕРДОСТИ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ СО СТРУКТУРАМИ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО РАСПАДА АУСТЕНИТА (Екатеринбург)

	
	16.15-16.45
	Пугачева Н.Б., Овчинников А.С., Лебедь А.В. АНАЛИЗ ДЕФЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ ЛЕГИРОВАННЫХ ЛАТУНЕЙ (Екатеринбург)

	
	Перерыв 16.45-17.00



	
	17.00-17.15
	Поздеева Н.А., Макаров А.В., Саврай Р.А., Вичужанин Д.И., Малыгина И.Ю.

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННО-УПРОЧНЕННОГО СЛОЯ НА 

ПОВЕРХНОСТИ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ПРИ 

ФРИКЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ (Екатеринбург)

	
	17.15-17.30
	Баранникова С.А., Надежкин М.В. О НЕОДНОРОДНОСТИ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ СЖАТИИ ШЕЛОЧНО-ГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ И ГОРНЫХ ПОРОД (Томск)

	
	17.30-17.45
	Мушников А. Н., Горкунов Э. С., Задворкин С. М. влияниЕ одноосного сжатия с кручением и растяжения  с кручением на магнитные характеристики стали 15ХН4Д (Екатеринбург)


	
	17.45-18.00
	Лунев А.Г., Семухин Б.С., Горбатенко В.В.  МАКРОЛОКАЛИЗАЦИЯ ДЕФОРМАЦИИ И СКОРОСТЬ ЗВУКА В ПЛАСТИЧЕСКИ ДЕФОРМИРУЕМОМ СПЛАВЕ Д1  (Томск)

	
	18.00-18.15
	Давыдов Д.И., Степанова Н.Н., Митропольская С. Ю., Казанцева Н.В.

ВЛИЯНИЕ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ НА МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ЖАРОПРОЧНОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА (Екатеринбург)

	
	18.15-18.30
	Горкунов Э.С., Саврай Р.А., Макаров А.В., Задворкин С.М., Малыгина И.Ю., Соловьев К.Е. ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ НА МАГНИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЭВТЕКТОИДНОЙ СТАЛИ У10 (Екатеринбург)


СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
	

	Вторник, 25 мая, 14.15 – 15.00

	
	1
	Сарычев В.А., Илюшин В.В. направление создания сплавов с особо высокой удельной мощностью трения (Новосибирск)

	
	2
	Миронов В.И. ЗАКРИТИЧЕСКОЕ ЦИКЛИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ (Екатеринбург)

	
	3
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