СТРУКТУРНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД С УЧЕТОМ ТЕНЗОРА ПОВРЕЖДАЕМОСТИ
Федотов А.В.

Пермь, Россия
Отличительной особенностью рассмотренной краевой задачи на основе структурно-феноменологического подхода в работе [1], был момент, что 
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. Теперь рассмотрим более общий случай, когда поля упругих свойств 
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являются локально-эргодическими. Кроме того, поля являются собственными, отсутствует взаимная корреляция между полями: 
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Свойство микронеоднородных квазиизотропных повреждаемых сред, аналогичное рассмотренному в работе [2]: если микронеоднородная среда с неоднородными упругими и неоднородными прочностными свойствами макроскопически однородна и квазиизотропна, поля структурных модулей упругости 
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и структурных повреждений 
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являются собственными локально-эргодическими полями, макроскопические деформации 
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 в среде сравнения с однородными свойствами в пределах структурного элемента ( гладкие функции координат, то существует случайный функционал 
[image: image13.wmf](

)

ijmn

,

Fqw

, зависящий от поля упругих свойств и структурных повреждений, такой, что пульсации структурных деформаций 
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 связаны с макроскопическими деформациями в однородной среде сравнения следующими соотношениями:
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В частном случае при однородной по упругим свойствам среде вытекает соотношение: 
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Из представленного выражения (2) следует, что поля деформирования и структурных повреждений на стадии дисперсного накопления повреждений, по крайней мере, до первой локализации, являются локально-эргодическими. 
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