Секция 1. Дизайн, диагностика и контроль материалов

Секция 2. Прогнозирование и контроль ресурса элементов конструкций 

Секция 3. Механика материалов

РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

	26.05.2014,

понедельник
	09.00 – 18.00  Регистрация участников
ИМАШ УрО РАН (ул. Комсомольская, 34), фойе 4-го этажа

	27.05.2014,

вторник

	09.00 – 9.30  Регистрация участников  

ИММ УрО РАН, новый корпус (ул. С. Ковалевской, 16), Актовый зал

	
	09.30 – 9.40 Открытие конференции
09.40 – 12.00 Пленарные доклады
ИММ УрО РАН, новый корпус, Актовый зал

	
	Перерыв 12.00 – 12.20

	
	Секция 1

(ИММ УрО РАН, 
новый корпус, Актовый зал)

12.20-14.00

Секционные доклады
	Секция 2

(ИММ УрО РАН, 
новый корпус, аудитория 203)

12.20-14.00

Секционные доклады
	Секция 3

(ИММ УрО РАН, 
новый корпус, 
Зал заседаний, 10 этаж)
12.20-14.00

Секционные доклады

	
	Перерыв 14.00 – 15.00

	
	Секция 1

(ИММ УрО РАН, 
новый корпус, Актовый зал)

15.00-17.20

Секционные доклады
	Секция 2

(ИММ УрО РАН, 
новый корпус, аудитория 203)

15.00-17.20

Секционные доклады
	Секция 3

(ИММ УрО РАН, 
новый корпус, 
Зал заседаний, 10 этаж)
15.00-17.20

Секционные доклады

	
	18.00 Товарищеский ужин

	28.05.2014,

среда
	09.30 – 11.30 Пленарные доклады
ИММ УрО РАН, новый корпус, Актовый зал

	
	Перерыв 11.30 – 12.00

	
	Секция 1

(ИММ УрО РАН, 
новый корпус, Актовый зал)

12.00-14.10

Секционные доклады
	Секция 2

(ИММ УрО РАН, 
новый корпус, аудитория 203)

12.00-14.20

Секционные доклады
	Секция 3

(ИММ УрО РАН, 
новый корпус, 
Зал заседаний, 10 этаж)
12.00-14.20

Секционные доклады

	
	Перерыв 14.20-15.20

	
	15.20-17.00 Стендовые доклады
(ИММ УрО РАН, новый корпус, фойе Актового зала)

	29.05.2014,

четверг
	09.30 – 11.30 Пленарные доклады
ИММ УрО РАН, новый корпус, Актовый зал

	
	Перерыв 11.30 – 12.00

	
	Секция 1

(ИММ УрО РАН, 
новый корпус, Актовый зал)

12.00-13.20

Секционные доклады
	Секция 3

(ИММ УрО РАН, 
новый корпус, Зал заседаний, 10 этаж)

12.00-13.20

Секционные доклады

	
	13.20 – 14.00 Закрытие конференции

(ИММ УрО РАН, новый корпус, Актовый зал)

	
	Перерыв 14.00-15.00

	
	Экскурсия

15.00 – 19.00
	Научный семинар

памяти члена-корреспондента РАН 

В.Л. Колмогорова

15.00-17.00

(Зал заседаний Президиума УрО РАН)

	30.05.2014,

пятница
	Демонстрация работы оборудования Испытательного центра и ЦКП ИМАШ УрО РАН 10.00 – 14.00


ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
	ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Председатель: Горкунов Э.С.


	Вторник, 27 мая


	09.40-10.10
	Махутов Н.А. РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕСУРСА ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ (Москва)

	10.10-10.40
	Москвичев В.В. ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ, РЕСУРСА И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ (Красноярск)

	10.40-11.10
	Якушенко Е.И. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СКРЫТНОСТИ ПОДВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ФИЗИЧЕСКИМ ПОЛЯМ (Санкт-Петербург)

	11.10-11.40
	Дегтярь В.Г. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ГРЦ МАКЕЕВА И ИМАШ УРО РАН (Миасс)

	11.40-12.00
	Долгих А.Г. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ (Екатеринбург)


	Среда, 28 мая



	09.30-10.00
	Горкунов Э.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНОГО СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА, ДИАГНОСТИКИ И ОЦЕНКИ РЕСУРСА ИЗДЕЛИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ (Екатеринбург)

	10.00-10.30
	Матвеенко В.П., Шардаков И.Н., Федорова В.А., Цветков Р.В. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЯХ И ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТАХ (Пермь)

	10.30-11.00
	Дементьев В.Б., Засыпкин А.Д. ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ ХОДОВОЙ ЧАСТИ И МАНЕВРЕННОСТИ ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН (Ижевск)

	11.00-11.30
	Смирнов С.В., Веретенникова И.А. ПОВРЕЖДЕННОСТЬ И РАЗРУШЕНИЕ ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ СЛОИСТЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ СВАРКОЙ ВЗРЫВОМ (Екатеринбург)


	Четверг, 28 мая



	09.30-10.00
	Митюшов Е.А. ТЕКСТУРА И АНИЗОТРОПИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ (Екатеринбург)

	10.00-10.30
	Гладковский С.В. МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРУШЕНИЮ СЛОИСТЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. (Екатеринбург)

	10.30-11.00
	Мержиевский Л.А. МОДЕЛИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ (Новосибирск)

	11.00-11.30
	Макаров А.В. ВЗАИМНАЯ РОЛЬ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ И МЕТАСТАБИЛЬНЫХ СТРУКТУР В ПОВЫШЕНИИ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ СПЛАВОВ ЖЕЛЕЗА (Екатеринбург)


	Секция 1. ДИЗАЙН, ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ МАТЕРИАЛОВ

Сопредседатели секции: Гладковский С.В., Макаров А.В.
СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ

	Вторник, 27 мая



	12.20-12.40
	Ринкевич А.Б., Перов Д.В., Немытова О.В. МГНОВЕННАЯ ЧАСТОТА УЛЬТРАЗВУКОВОГО СИГНАЛА – НОВЫЙ ИНФОРМАТИВНЫЙ ПАРАМЕТР ОЦЕНКИ ФОРМЫ ДЕФЕКТА (Екатеринбург)

	12.40-13.00
	Лунев А.Г., Надежкин М.В., Горбатенко В.В. СКОРОСТЬ И ЗАТУХАНИЕ РЭЛЕЕВСКИХ ВОЛН В ДЕФОРМИРУЕМЫХ СТАЛЯХ (Томск)

	13.00-13.20
	Сыч Т.В., Герасимов С.И. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН ОТ ИСТОЧНИКА СУ-НИЛЬСЕНА (Новосибирск)

	13.20-13.40
	Поляков В.В., Егоров А.В., Бартенев А.М., Колубаев Е.А. ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОЧАСТОТНЫХ ВИХРЕТОКОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ (Барнаул)

	13.40-14.00
	Путилова Е.А., Задворкин С.М., Горкунов Э.С., Калинин Г.Ю., Мушникова С.Ю., Фомина О.В. ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ НА СТРУКТУРУ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОПРОЧНЫХ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ СТАЛЕЙ (Екатеринбург)

	Перерыв 14.00-15.00



	15.00–15.20
	Вильдеман В.Э. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СЛОЖНЫХ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ (Пермь)

	15.20-15.40
	Вичужанин Д.И., Хотинов В.А., Смирнов С.В. ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ НА ПРЕДЕЛЬНУЮ ПЛАСТИЧНОСТЬ СТАЛИ Х80 (Екатеринбург)

	15.40–16.00
	Усов С.М., Одинцев И.Н. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТРЕЩИНОПОДОБНЫХ ДЕФЕКТОВ НА ПЛАСТИНАХ И ОБОЛОЧКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КОРРЕЛЯЦИИ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ (Москва)

	16.00–16.20
	Гладковский С.В., Каманцев И.С., Веселова В.Е. ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН В КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ (Екатеринбург)

	16.20-16.40
	Шилова А.И., Вильдеман В.Э., Лобанов Д.С. ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ РАЗРУШЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ С РЕГИСТРАЦИЕЙ СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ (Пермь)

	16.40-17.00
	Соболева Н.Н., Макаров А.В., Малыгина И.Ю., Осинцева А.Л., Юровских А.С. РОЛЬ СТРУКТУРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ NiCrBSi ПОКРЫТИЙ (Екатеринбург)

	17.00-17.20
	Почивалов Ю.И., Панин В.Е., Острижная А.С. ВЛИЯНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ НА УСТАЛОСТНУЮ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (Томск)

	Среда, 28 мая



	12.00-12.20
	Новиков В.Ф. НЕОБРАТИМЫЕ И КВАЗИОБРАТИМЫЕ МАГНИТОУПРУГИЕ ЯВЛЕНИЯ МАГНИТНО-ПОЛЯРИЗОВАННОГО ФЕРРОМАГНЕТИКА (Тюмень)

	12.20-12.40
	Бурков М.В., Панин С.В., Любутин П.С., Еремин А.В. ДАТЧИКИ ДЕФОРМАЦИИ ИНТЕГРАЛЬНОГО ТИПА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЦИКЛИЧЕСКОЙ НАРАБОТКИ УГЛЕПЛАСТИКОВ (Томск)

	12.40-13.00
	Немытова О.В., Ринкевич А.Б., Перов Д.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ДЕФЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОМОГРАФИИ И КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ МГНОВЕННОЙ ЧАСТОТЫ (Екатеринбург)

	13.00-13.30
	Кулеев В.Г., Царькова Т.П., Ничипурук А.П., Воронин В.И., Бергер Ф.И. О ВЛИЯНИИ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ НА МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ФЕРРОМАГНИТНЫХ СТАЛЕЙ (Екатеринбург)

Кулеев В.Г. ОЦЕНКА ОТНОСИТЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОСТАТОЧНО СЖАТЫХ ЗЕРЕН В СТАЛЯХ ПОСЛЕ ИХ ПЛАСТИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ОСТАТОЧНОЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ (Екатеринбург)

Кулеев В.Г., Царькова Т.П., Ничипурук А.П. О ВЛИЯНИИ ПЛАСТИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ СТАЛЕЙ НА ЗАВИСИМОСТИ КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ ОТ УПРУГИХ СЖИМАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ (Екатеринбург)

	13.30-13.50
	Королева Л.Ф. ФИНИШНОЕ ПОЛИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОВ С НАНОДИСПЕРСНЫМИ ТРИБОХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ АБРАЗИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (Екатеринбург)

	13.50-14.10
	Долгодворов А.В., Чекалкин А.А. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ПРОЧНОСТНЫХ И УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА (Пермь)

	Перерыв 14.10-15.20



	15.20-17.00
	                                    Стендовые доклады

	Четверг, 29 мая



	12.00-12.20
	Пугачева Н.Б., Оришич А.М., Черепанов А.Н. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ СВАРКИ РАЗНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (Екатеринбург, Новосибирск)

	12.20-12.40
	Панин С.В., Власов И.В., Сергеев В.П., Нейфельд В.В., Овечкин Б.Б., Богданов О.А. ИОННО-ДУГОВОЕ ОБЛУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ УСТАЛОСТНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СТАЛЕЙ 12Х1МФ И 30ХГСН2А (Томск)

	12.40-13.00
	Пугачева Н.Б., Быкова Т.М. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИФФУЗИОННЫХ БОРИДНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ КОНТАКТНОМ НАГРУЖЕНИИ (Екатеринбург)

	13.00-13.20
	Владимиров А.П., Задворкин С.М., Гладковский С.В., Каманцев И.С., Бородин Е.М., Ищенко А.В., Горкунов Э.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЗОН УСТАЛОСТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ (Екатеринбург)



	Секция 2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ РЕСУРСА ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ
Сопредседатели секции: Емельянов И.Г., Пугачева Н.Б.
СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ

	Вторник, 27 мая


	12.20–12.40
	Хачай О.А., Хачай О.Ю. СЦЕНАРИЙ ПОДГОТОВКИ РЕЗОНАНСНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОТКЛИКОВ ПОРОДНЫХ МАССИВОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЗРЫВОВ ПО ДАННЫМ  СЕЙСМИЧЕСКОГО КАТАЛОГА (Екатеринбург)

	12.40–13.00
	Порошин В.Б., Дружинин П.С. МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕСУРСА КОЛОННЫ ГИБКИХ ТРУБ ПРИ МАЛОЦИКЛОВОМ НАГРУЖЕНИИ (Челябинск)

	13.00–13.20
	Чурилов А.А., Черных М.В., Журавлев А.Е. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТРУБОПРОВОДОВ (Москва)

	13.20–13.40
	Глушков Е.В., Глушкова Н.В., Голуб М.В., Еремин А.А., Фоменко С.И. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ КОМПОЗИТОВ БЕГУЩИМИ ВОЛНАМИ, ВОЗБУЖДАЕМЫМИ И РЕГИСТРИРУЕМЫМИ ПЬЕЗОАКТУАТОРАМИ (Краснодар)

	13.40–14.00
	Бехер С.А. УСТОЙЧИВОСТЬ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ КОНТРОЛЕ ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ ТЕЛЕЖЕК (Новосибирск)

	Перерыв 14.00-15.00


	15.00–15.20
	Егоров А.В., Поляков В.В., Салита Д.С., Бартенев А.М. КОНТРОЛЬ РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭМИССИИ (Барнаул)

	15.20–15.40
	Саврай Р.А., Макаров А.В., Горкунов Э.С., Коган Л.Х. ВИХРЕТОКОВЫЙ КОНТРОЛЬ УСТАЛОСТНОЙ ДЕГРАДАЦИИ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ 50, ПОДВЕРГНУТОЙ ЗАКАЛКЕ И КОМБИНИРОВАННОЙ ДЕФОРМАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ (Екатеринбург)

	15.40–16.00
	Томазов С.А., Дронов В.С. КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА РАЗРУШЕНИЯ ТРЕУГОЛЬНОГО ЗВЕНА ГРУЗОВОГО СТРОПА (Тула)

	16.00–16.20
	Колобылин Ю.М., Макаров А.В., Горкунов Э.С., Коган Л.Х. КОНТРОЛЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ СТАЛЕЙ ВИХРЕТОКОВЫМ И КОЭРЦИТИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДАМИ (Екатеринбург)

	16.20–16.40 
	Коломеец А.О. МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ПЕРВИЧНЫХ СИГНАЛОВ С ТЕНЗОДАТЧИКОВ ПРИ КОНТРОЛЕ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В ДВИЖЕНИИ (Новосибирск)

	16.40–17.00
	Соболев А.С., Пудов В.И. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАГНИТНОГО КОНТРОЛЯ СТАЛЬНЫХ ШАХТНЫХ КАНАТОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Екатеринбург)

	17.00–17.20
	Пугачева Н.Б., Трушина Е.Б., Антенорова Н.П. ЭКСПЕРТИЗА РАЗРУШЕНИЯ УПРОЧНЕННЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС, ВАЛОВ И ВАЛ-ШЕСТЕРЕН (Екатеринбург)


	Среда, 28 мая



	12.00-12.20
	Зайцев А.В., Зубко И.Ю., Исаев О.Ю., Кочуров В.И., Смирнов Д.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАКЕТОВ КОЛЕЦ ИЗ ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА В КРАНАХ С УПЛОТНЕНИЕМ ПО ШТОКУ (Пермь)

	12.20–12.40
	Огородникова О.М. КОНСТРУКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ НАГРУЖЕННОЙ ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ НЕОДНОРОДНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ (Екатеринбург)

	12.40–13.00
	Смирнов С.В., Коновалов Д.А., Паршин С.В., Выскребенцев С.В., Перунов Е.Н., Дегтярь В.Г., Калашников С.Т. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В РАМНОЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (Екатеринбург, Миасс)

	13.00–13.20
	Спаскова Е.М., Третьякова Т.В. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОДНОРОДНЫХ ПОЛЕЙ ДЕФОРМАЦИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛ С КОНЦЕНТРАТОРАМИ И ПОСТРОЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛА (Пермь)

	13.20–13.40
	Емельянов И.Г., Кузнецов А.В., Миронов В.И. РАСЧЕТ КАБИНЫ ГАЗОТУРБОВОЗА ПРИ ВСТРЕЧЕ С ПРЕПЯТСТВИЕМ (Екатеринбург)

	13.40–14.00
	Третьяков М.П., Вильдеман В.Э. ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПЕРЕХОДА ПРОЦЕССА ДЕФОРМИРОВАНИЯ НА ЗАКРИТИЧЕСКУЮ СТАДИЮ (Пермь)

	14.00–14.20
	Сидоров М.М., Голиков Н.И., Сараев Ю.Н., Тихонов Р.П., Дмитриев В.В. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ПЛАСТИН, ПОЛУЧЕННЫХ СТАЦИОНАРНЫМ И ИМПУЛЬСНЫМ РЕЖИМАМИ СВАРКИ (Якутск, Томск)

	
	

	Перерыв 14.20-15.20



	15.20-17.00
	Стендовые доклады

	


	Секция 3. МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ
Сопредседатели секции: Коновалов А.В., Федотов В.П.
СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ

	Вторник, 27 мая



	12.20-12.40
	Волегов П.С., Трусов П.В., Грибов Д.С., Швейкин А.И. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ СЛОЖНОГО НАГРУЖЕНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОУРОВНЕВЫХ МОДЕЛЕЙ НЕУПРУГОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ (Пермь)

	12.40-13.00
	Смирнов А.С., Коновалов А.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕОЛОГИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  С УЧЕТОМ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ (Екатеринбург)

	13.00-13.20
	Надежкин М.В., Баранникова С.А., Зуев Л.Б. О ВЗАИМОВЯЗИ МИКРО - И МАКРОСТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ СЖАТИИ ЩГК (Томск)

	13.20-13.40
	Мержиевский Л.А., Воронин М.С. МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ (Новосибирск)

	13.40-14.00
	Роговой А.А., Столбова О.С. МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ СПЛАВОВ И ПОЛИМЕРОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ ПРИ БОЛЬШИХ ДЕФОРМАЦИЯХ (Пермь)

	Перерыв 14.00-15.00



	15.00–15.20
	Чечулина Е.А., Трусов П.В. О ДВУХУРОВНЕВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ  ЭФФЕКТА  ПОРТВЕНА - ЛЕ ШАТЕЛЬЕ (Пермь)

	15.20-15.40
	Поляков П.А. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ ПОРОШКОВЫХ КОМПОЗИТОВ (Екатеринбург)

	15.40–16.00
	Смирнов С.В., Коновалов А.В., Коновалов Д.А., Дегтярь В.Г., Зайцев И.М., Мамонтов М.С. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРЕБУЕМЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КРУПНОГАБАРИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ РАСЧЕТА ЭНЕРГОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЕФОРМАЦИИ (Екатеринбург, Миасс)

	16.00–16.20
	Сулейманов Р.Н. СТРУКТУРНО-НЕОДНОРОДНЫЕ МОДЕЛИ И ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ ЛЕДОПОРОДНОГО МАССИВА В ПРОЦЕССЕ ПРОХОДКИ ШАХТНЫХ СТВОЛОВ (Пермь)

	16.20-16.40
	Швейкин А.И., Трусов П.В., Янц А.Ю. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОУРОВНЕВЫХ МОДЕЛЕЙ (Пермь)

	16.40-17.00
	Шарифуллина Э.Р., Швейкин А.И., Волегов П.С. ТРЕХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ СВЕРХПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ (Пермь)

	17.00-17.20
	Глущенков В.С., Архипова Н.А. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МОДУЛЕЙ ДЕФОРМАЦИИ МАТРИЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (Самара)

	Среда, 28 мая



	12.00-12.20
	Голуб М.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОВРЕЖДЕННЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ И ВОЗБУЖДЕНИИ УПРУГИХ ВОЛН В СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТАХ (Краснодар)

	12.20-12.40
	Берестова С.А., Копытов Н.П., Мисюра Н.Е., Митюшов Е.А. СТРУКТУРА ОПЕРАТОРА УПРУГОСТИ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА (Екатеринбург)

	12.40-13.00
	Зайцев А.В., Кутергин А.В., Предков И.В., Соколкин Ю.В., Фукалов А.А. ТОЧНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ О РАВНОВЕСИИ АНИЗОТРОПНЫХ ТЕЛ С ОСЕВОЙ СИММЕТРИЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПОЛЕ ГРАВИТАЦИОННЫХ СИЛ, И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАЧАМ МЕХАНИКИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ (Пермь)

	13.00-13.20
	Третьякова Т.В., Вильдеман В.Э., Ломакин Е.В. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ (Пермь, Москва)


	13.20-13.40
	Зайцев А.В., Кокшаров В.С., Соколкин Ю.В. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРУКТУРЫ, СЛУЧАЙНЫХ ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ В ВЫСОКОПОРИСТЫХ ПЕНАХ, КЕРАМИКЕ И БИОКОМПОЗИТАХ (Пермь)

	13.40-14.00
	Зайцев Д.В., Панфилов П.Е. ДЕФОРМАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕНТИНА И ЭМАЛИ ЧЕЛОВЕКА С ПОЗИЦИИ ИХ ИЕРАРХИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ (Екатеринбург)

	14.00-14.20
	Темерова М.С., Вильдеман В.Э., Лобанов Д.С. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НИТЕЙ И ТКАНЕЙ КАК АРМИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (Пермь)

	Перерыв 14.20-15.20



	15.20-17.00
	                                 Стендовые доклады

	Четверг, 29 мая



	12.00-12.20
	Дедков Д.В., Зайцев А.В., Ташкинов А.А. КОНЦЕНТРАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В СЛОЕ ТКАНОГО КОМПОЗИТА ПОЛОТНЯНОГО ПЛЕТЕНИЯ С ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕЙ (Пермь)

	12.20-12.40
	Крючков Д.И., Залазинский А.Г., Березин И.М. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОМПАКТИРОВАНИЯ ПОРОШКОВЫХ ТИТАНОВЫХ КОМПОЗИТОВ (Екатеринбург)

	12.40-13.00
	Казаков А.Л., Спевак Л.Ф. О НЕКОТОРЫХ ТОЧНЫХ И ПРИБЛИЖЕННЫХ РЕШЕНИЯХ УРАВНЕНИЯ ТИПА НЕСТАЦИОНАРНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В ОДНОМЕРНЫХ СЛУЧАЯХ (Иркутск, Екатеринбург)

	13.00-13.20
	Аристов С.Н., Просвиряков Е.Ю., Спевак Л.Ф. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НЕСТАЦИОНАРНОЙ КОНВЕКЦИИ СЛОИСТЫХ ТЕЧЕНИЙ (Пермь, Казань, Екатеринбург)

Аристов С.Н., Власова С.С., Просвиряков Е.Ю. ЛИНЕЙНЫЕ РЕШЕНИЯ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ КОНВЕКЦИИ ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ, ИНДУЦИРОВАННОЙ ТЕРМОКАПИЛЛЯРНЫМ ЭФФЕКТОМ (Пермь, Казань)


СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
Сопредседатель секции: Худорожкова Ю.В.

Среда, 28 мая

15.20–17.20 
	1.
	Реков А.М. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ЗЕРНА МЕДНЫХ ОБРАЗЦОВ С ПОМОЩЬЮ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА СЛУЧАЙНЫХ СЕКУЩИХ (Первоуральск)

	2.
	Горкунов Э.С., Субачев Ю.В., Поволоцкая А.М., Задворкин С.М. ВЛИЯНИЕ УПРУГОГО РАСТЯЖЕНИЯ (СЖАТИЯ) НА ГИСТЕРЕЗИСНЫЕ СВОЙСТВА ДВУСЛОЙНОГО ФЕРРОМАГНЕТИКА, СОСТАВЛЕННОГО ИЗ КОМПОНЕНТОВ С МАГНИТОСТРИКЦИЕЙ РАЗНЫХ ЗНАКОВ (Екатеринбург)

	3.
	Горкунов Э.С., Задворкин С.М., Мушников А.Н., Якушенко Е.И. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УПРУГОЙ ДЕФОРМАЦИИ РАСТЯЖЕНИЕМ (СЖАТИЕМ), КРУЧЕНИЕМ И ГИДРОСТАТИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ НА МАГНИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБНОЙ СТАЛИ (Екатеринбург)

	4.
	Смирнов С.В., Веретенникова И.А. МОДЕЛЬ ПОВРЕЖДЕННОСТИ И РАЗРУШЕНИЯ ГРАНИЧНОГО СЛОЯ МАТЕРИАЛА, ПОЛУЧЕННОГО СВАРКОЙ ВЗРЫВОМ, ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ (Екатеринбург)

	5.
	Путилова Е.А., Задворкин С.М., Горкунов Э.С. ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА В РАЗЛИЧНЫХ ЗОНАХ СВАРНЫХ ТРУБ ПО МАГНИТНЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ (Екатеринбург)

	6.
	Вильдеман В.Э; Бажуков П.С. ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА РАВНОВЕСНЫЙ РОСТ ТРЕЩИН ПРИ КВАЗИСТАТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ (Пермь)

	7.
	Потапов А. И., Двойников Д.А., Салихянов Д.Р. ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ НА АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПЛАСТОМЕТРИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ (Екатеринбург)

	8.
	Бобров А.Л. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ АЭ ДИАГНОСТИКИ (Новосибирск)

	9.
	Федотов В.П., Нефедова О.А. ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИССИПАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ (Екатеринбург)

	10.
	Халевицкий Ю.В., Коновалов А.В., Партин А.В. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО УСКОРИТЕЛЯ К РЕШЕНИЮ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ В УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕ (Екатеринбург)

	11.
	Бурмашева Н.В. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ РАВНОВЕСНЫХ СОСТОЯНИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ РАСТЯЖЕНИЕ КУБИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА ИЗ РАЗУПРОЧНЯЮЩЕГОСЯ МАТЕРИАЛА (Екатеринбург)

	12.
	Бурмашева Н.В. АЛГОРИТМ РАСЧЕТА УСТОЙЧИВЫХ РАВНОВЕСИЙ СИСТЕМЫ С РАЗУПРОЧНЯЮЩИМСЯ ЭЛЕМЕНТОМ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПРОСТОЙ ИТЕРАЦИИ (Екатеринбург)

	13.
	Иванченко В.С., Глухих И.И. ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ФЕРРИМАГНЕТИКОВ МЕТОДОМ МАГНИТОАКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ (Екатеринбург)

	14.
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