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Ранее авторами работы [1] была разработана методика идентификации модели сопротивления деформации по экспериментальным данным изменения сопротивления деформации и объемной доле пройденной динамической рекристаллизации.
В данной работе эта методика апробируется на примере двух материалов с ГЦК-решеткой: сталь 08Х18Н10Т, имеющая низкую энергию дефекта упаковки, и сплав АМг6 (1560), имеющий высокую энергию дефекта упаковки. По результатам идентификации и верификации модели, можно сделать вывод, что модель сопротивления деформации позволяет получить приемлемые для инженерных расчетов результаты по описанию кривой сопротивления деформации и предсказанию объемной доли пройденной динамической рекристаллизации в сплаве.
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